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ey marilo Podtogi winylowe LVT
b s
-‘ = Realistyczne odwzwierciedlenie wzoréw, elegancki wyglad i trwatos¢. To gtdéwne atuty nowej kolekcji MARILO. Luksusowe wi-
E o _. *' ; nylowe ptytki podtogowe MARILO t3cza nowoczesny design z rustykalnym wygladem poszczegdlnych dekoréw drewna - to
; : LS e idealne rozwiazanie dla kazdego. Nasz zespot specjalistow stworzyt produkt, ktéry doskonale sprawdzi sie w budynkach miesz-
Domy / Mieszkania oy . . ; . . e L. . S
3 o kalnych lub pomieszczeniach biurowych. Ta niejednorodna wyktfadzina podtogowa wyréznia sie odpornoscia na scieranie i moz-
[k liwoscia uktadania w wilgotnych pomieszczeniach. Unikalne wykoriczenie wierzchniej warstwy zapewnia jego wyrazisty wyglad
Y ‘: - oraz nieskazitelng imitacje powierzchni naturalnego drewna. Podtogi Winylowe MARILO zostaty specjalnie zaprojektowany do
P I : montazu przy uzyciu kleju — gwarantuje to im doskonate wtasciwosci uzytkowe oraz trwatos¢.
¥ _'-_’. Y : Struktura panelu LVT sktada sie z kilku warstw. Na wierzchniej warstwie znajduje sie utwardzany promieniami UV lakier PUR,
E= e _' '\r" 3 '-. ktéry utatwia pielegnacje, zwieksza odpornos¢ na plamy i powszechnie stosowane srodki chemiczne oraz przywodzi na mysl
LR /]\ e o : wyglad naturalnego materiatu. Lakier PUR poddawany jest obrébce metodg SILVER BLOCK, ktéra tworzy tarcze przed niepoza-
T 3 S o e danym dziataniem wszelkich mikroorganizméw.

Pomieszczenia biurowe / Firmy Do kolekcji MARILO wybrano najpiekniejsze debowe dekory. Klienci moga wybiera¢ sposréd réznych tonacji kolorystycznych

inspirowanych natura. Dzieki strukturze drewna z wyraznym ustojeniem i matowa powierzchnig poszczegélne ptytki nadadza
podtodze naturalny wyglad i strukture delikatng w dotyku.

Bezftalanowa technologia produkcji sprawia, ze podtogi LVT nie maja szkodliwego wptywu na zdrowie, a takze spetniaja wszel-
kie normy jakosciowe Unii Europejskiej. Wyboér podtogi winylowej Marilo prawi iz nasze wnetrza nabiora luksusowego wygladu,
ktdre spetni wysokie wymagania estetyczne i higieniczne.

Warstwa ochronna PUR

—

Hotele / Restauracje Bezbarwna warstwa uzytkowa

Warstwa ze zworem
Warstwa bazowa

Warstwa wtokna szklanego

Wartswa podktadowa

Atuty naszych produktow:

Sl b el - Odpornos¢ na zuzycie - Odpornos¢ na bakterie
- Nieskazitelna imitacja debu - Kompatybilnosc z instalacjami ogrzewania podtogowego
- Dostosowanie do wilgotnych pomieszczen -+ 10-letnia gwarancja

-

Szpitale / Placéwki Medyczne / Laboratoria

®

LATWE W UTRZYMANIU REALISTYCZNE MATOWE WYKONCZENIE DELIKATNE | PRZYJEMNE 100% WODOODPORNE
W CczYSToSCI ODWZWIERCIEDLENIE WZORU W DOTYKU




Dab Skandynawski

18201-1




Dab Tyrolski

18202-1




Dab Sycylijski

18203-1

Wyprébuj podtoge
w swoim wnetrzu
Wirtualny projektant Fatrafloor




Dab Karaibski

18204-1




Dab Pensylwania

18205-1
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Dab Savoy

18208-1




Dab Galicyjski

18209-1
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Instrukcja montazu Listwy przypodtogowe

Podstawg prawidtowego funkcjonowania podtogi MARILO jest montaz zgodnie z Instrukcjg uktadania paneli podtogowych - listwy przypodtogowe i ich akcesoria sa wizualnie kompatybilne z panelami podtogowymi MARILO,

PN 541172003 M. Zalecamy korzystanie z profesjonalnych firm zajmujacych sig uktadaniem podtdg winylowych. - listwy przypodtogowe nalezy montowac wraz z elementami pomocniczymi: naroznikami wewnetrznymi i zewnetrznymi,

. . . . ostonami koncowymi lewymi i prawymi oraz taczeniami,
DO PODSTAWOWYCH WYMOGOW WYSOKIEJ JAKOSCI MONTAZU NALEZA:

wykwalfikowany instalator kazda listwa przypodtogowa posiada na dole i gorze miekki element uszczelniajacy, ktéry w pewnym stopniu kompensuje

chropowatos¢ powierzchni sciany,
doskonate podtoze (odpowiednia chemia budowlana, dwukrotnie zagruntowana, solidna, sucha, réwna i czysta powierzchnia),

kable przedtuzajgce lub telewizyjne/internetowe mogg by¢ tatwo ukryte wewnatrz listwy.
dobdr odpowiedniego kleju do klejenia paneli winylowych LVT (o duzej przyczepnosci poczatkowej),

uzycie odpowiednich narzedzi i akcesoriow (watki do mas , szpachle uzebione, noze, watki dociskowe itp,)

maksymalna dopuszczalna wilgotnosc resztkowa wynosi 1,8 % CM dla jastrychdw cementowychi0,3 % CM dla jastrychdw anhydrytowych,

aklimatyzacja paneli podtogowych oraz kleju (co najmniej 48 godzin, temperatura powietrza w pomieszczeniu 15 °C - 25 °C) Zalecane kom binacje Wykl'adzin podlogowych MARILO i

odpowiednia kontrola przygotowanej powierzchni oraz paneli przed montazem oraz po ich utozeniu

nalezy zapewnic ptaska powierzchnie montazowa, wszelkie nierownosci przekraczajace 2 mm na dtugosci 2 m nalezy wyréwnac masa DESEN NR LISTWA
niwelujaca

DESEN NR LISTWA

panele nalezy montowac w lekko wilgotnym, odpowietrzonym, nie za suchym kleju (patrz instrukcja producenta kleju), Dab skandynawski L0025 Dab Patagonia

nalezy przeprowadzi¢ proces watkowania zamontowanej podtogi za pomoca watka dociskowego (powtdrzy¢ po 1-4 godzinach, aby

zapewnic idealne pofaczenie czesc), Dab Tyrolski L0035 Dab Australijski
nalezy wyczysci¢ podtoge po utozeniu,

nalezy zapewnic czas na utwardzenie kleju przed petnym ruchem eksploatacyjnym od 24 do 72 godzin (patrz instrukcja producenta Dab Sycylijski L0030 Dab Savoy
kleju),

nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie styku mebli i akcesoriéw wewnetrznych z podtoga za pomoca odpowiednich srodkéw Dab Karaibski L0029 Gab Galicyjski

ochronnych (np. samoprzylepne podktadki filcowe, podktadki pod krzesta, biata guma itp),

niezbedne jest zainstalowanie stref czystosci przy wejsciu — wycieraczki, maty, dywaniki. itp.. Dab Pensylwania L0010 ———————— Dab Ontario

Podtogi LVT MARILO mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach z systemem ogrzewaniem podtogowego. Maksymalna
temperatura podtoza powinna wynosi¢ +28 °C, (przy tej temperaturze temperatura powierzchni paneli moze osiggnac¢ +27 °C).
Poprzez taczenie réznych wzordow mozna stworzy¢ przyjemny charakter i harmonie catego wnetrza.

Akcesoria

WYMIARY:

2500x 52,6 mm
(szerokosc x wysokos¢)

%o

e e ———————
345878 9ff1M234a687

Naroznik Ostona koncowa Naroznik tacznik
wewnetrzny lewa i prawa zewnetrzny

928

1. Pomiar powierzchni montazowej 2. Aplikacja kleju
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3. Uktadanie paneli LVT 4. Rolowanie watkiem montazowym utozonej podtogi
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Instrukcja uzytkowania, pielegnacji oraz konserwacji

DANE TECHNICZNE NORMA JEDNOSTKA IKONA WARTO0SC
‘x
GRUBOSC CALKOWITA EN ISQ 24346 mm ] 2,0 2,0
- Panele LVT przeznaczone s3 do stosowania wewngatrz pomieszczen: w temperaturze od +5 °C do +35 °C, w odlegtosci
. sz . . . . . . s . . . . L. .
min. 1 m od Zrodet ciepta, vvlpom|eszczemach chronionych przed dziataniem bezposredmego promieniowania GRUBOSE WARSTWY UZYTKOWE. EN IS0 24340 mm —— 0,3 0,55
stonecznego i sztucznego oswietlenia o wysokim sktadniku UV; warunki wilgotnosci: wilgotno$¢ wzgledna (50 + 10) %.
21-23
. L . . . o . . ‘ KLASYFIKACJA OBIEKTOWA EN IS0 10582 klasa 'ﬂ"i\‘ 21-23 31-33
-+ Nalezy unikac przesuwania po zamontowanej wyktadzinie przedmiotow, ktére majg ostre krawedzie wykonane == 31 Wl - 42
z materiatéw o wiekszej twardosci niz powierzchnia wyktadziny.
WAGA CALKOWITA EN ISQ 23997 g/m? @ 2920 3100
- Wyroby gumowe w kontakcie z wyktadzing podtogowg powoduja nieusuwalng zmiane koloru wyktadziny, ktéra objawia =)
sie zotknieciem, brazowieniem lub nawet czernieniem powierzchni wyktadziny w miejscu kontaktu z wyrobem WYMIAR PANELA EN ISQ 24342 mm 1200 x 180
gumowym. :
STABILNOSC WYMIAROWA EN IS0 23999 % <0,25
- Nogi mebli nalezy wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia, $lizgi z miekkiego tworzywa, podkiadki z tkaniny;
do krzeset na rolkach nalezy stosowac kétka typu "W" STABILNOSC WYMIAROWA POD WPLYWEM CIEPLA EN 150 23999 mm <2
- Jezeli powierzchnia warstwy ochronnej PUR zostanie zarysowana przez przesuwajace sig meble, kltorych powierzchnie WGNIECENIE RESZTKOWE EN ISO 24343-1 mm ‘- <01
styku z podfoga nie byty zabezpieczone odpowiednimi srodkami ochronnymi, nie mozna zgtaszac reklamacji na to
zarysowanie. i = i )
ODPORNOSC NA DZIALANIE KRZESEL NA ROLKACH IS0 4918 - ®© spetnia wymagania
- Materiat moze by¢ czyszczony za pomocg mopa parowego. W tym celu krétkotrwata odpornose na temperature wynosi B ] EN IS0 105 - B02, N ) _
do110°C TRWALOSC KOLOROW metoda 3 stopien g‘l‘ min. 6
- Informacje dotyczace konserwacji, obrobki i czyszczenia wyktadziny podtogowej podane sg w instrukcji montazu REAKCJA NA 0GIEN EN 13501 -1 klasa % By-s!
. . . FL-S
PN 5411/2003 M, dostepnym na stronie internetowej producenta www.fatrafloor.pl
EMISJA FORMALDEHYDOW EN 717-1 klasa % E1
KLASA ANTYPOSLIGOWA EN 13893 klasa @ DS
20,30
GWARANCJE PRZEWODNOSC CIEPLNA EN 1S0 10456 W/m.K 017
Warunki rozszerzonej 10-letniej gwarancji podane sg na stronie internetowej www.fatrafloor.pl.
ODPORNOSC NA ZABRUDZENIA ORAZ CHEMIKALIA EN IS0 26987 - @ spetnia wymagania
KLASA ANTYPOSLIGOWA DIN 51130 klasa R10
WARSTWA OCHRONNA - - tak
, , (1)
KLASA SCIERALNOSCI EN 660-2 - —7) T
ODPORNOSC NA DZIALANIE BAKTERII | GRZYBOW E:;foc;:z’cé' - spetnia wymagania
ODPORNOSC ANTYBAKTERYJNA LAKIERU PUR 1SQ 22196 spetnia wymagania
voc EN ISO 16000-9 /m =10
Hg (po 28 dniach)
GWARANCJA - lat 10
WYMIAR ILOSC W OPAKOWANIU 1ILOSC NA PALECIE WAGA OPAKOWANIA
[mm] [sztukil [m2] [karton] [m2] [kl
1200 x 180 20 4,32 64 276,48 13,50
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Responsible Care”

OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
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Fatra Polska Sp. z 0.0. Sp.K.
ul. Stoneczny Sad 10 A : ,:l
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ZROWNOWAZONY ROZWOJ :
NA PIERWSZYM MIEJSCU: ~ L - -
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REACH =
phthalate-free
technology LCA
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